
FAz018

• Fragmento de azulejo de padrão, produzido através 

da técnica da estampilha, usado na cercadura que 

reveste a fachada dos pisos superiores do prédio 

sito no Beco do Belo 2-12 a Santa Apolónia em 

Lisboa. O prédio foi propriedade de João Roseira e 

possui uma cartela na chaminé com a inscrição 

‘1872’.

• Origem da Produção: Fábrica Roseira, Lisboa

• Espessura: 9 mm

• Local: MNAz

Amostras na Azulejoteca: Fragmento
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF

Equipamento: 

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer 5i.
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VIDRADO BRANCO

FAz018_XRF_Branco.xlsx
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF

Equipamento: 

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer 5i.
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VIDRADO AZUL
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF

Equipamento: 

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer 5i.
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VIDRADO AZUL CLARO

FAz018_XRF_AzulClaro.xlsx
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